Bundesanstalt fiir Materialpriifung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

PRUFSCHEIN

Analysenkontrollprobe Nr, 300

Al Mg 3
Silizium 0,14 %
Mangan 0,018 %
Eisen 0,198 %
Kupfer 0,040 %
Titan 0,012 %
Zink 0,128 %
Magnesium 2,68 %
Blei 0,014 %
Chrom 0,216 %
Zinn (<0,0005)%
Aluminium (Rest)

() - Richtwerte

Berlin-Dahlem, den 19

Abteilungsleiter



