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ANALYSEN-KONTROLLPROBE

■

In der beiliegenden Reineisenprobe 043-1 (Späne bzw. massive
Proben 40 mm 0) sind folgende Gehalte ermittelt worden (Mittel
werte aus 6 Laboratoriumsmittelwerten):

Kohlenstoff: 0,0014 % ( + 0,0003)

Silicium: 0,0019 % (+ 0,0006)

Mangan: 0,0007 % (+ 0,0001)

Phosphor: 0,0026 % (+ 0,0002)

Schwefel: 0,0055 % (+ 0,0002)

Aluminium: 0,0014 % ( + 0,0001)

Kobalt: 0,0060 % (+ 0,0004)

Chrom: 0,0052 % ( + 0,0009)

Kupfer: 0,0020 % ( + 0,0002)

Molybdän: 0,0062 % (+ 0,0009)

Stickstoff: 0,0026 % (+ 0,0004)

Nickel: 0,0056 % (+ 0,0004)

(Der in Klammern angegebene Wert stellt die gerundete Standard
abweichung dar, errechnet aus den 6 Laboratoriumsmittelwerten.)

Berlin - Dortmund - Düsseldorf, im August 1976
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Beteiligte Laboratoriani

AG der Dilliager Hüttenwerk«, Dillingen-Saar

August Thyssen-Hütte AG, Duisbarg-Jiaaborn

August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-ftuhrort

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin-Dahle«

Eisenwerk-Gesellschaft Uaxinilianshotte «bH, Sulsbaoh-Rosenberg

Fried. Krupp GmbH, Krupp Forschungsinstitut, Essen

Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Werk Bochua, Bochum

Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Werk Rheinhausen, Duisburg 1*

Gebr. Böhler t Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel

Hoesoh Hüttenwerke AG, Dortmund

Hoesch Hüttenwerke AG, Dortonnd-Horde

Klöckner-Werke AQ, Gtorggmarienworke, Werk Georgsaarienhütte, Osnabrück

UannesBann AG Hüttenwerke, DuisBtxrg-Huckingen

Uaz-Planck-Institut fär Eisenforschung GabH, Düsseldorf

Staatliches Material prüfungsajrt Mordrhein-Westfalen, Dortanad-Aplerbaok

Stahlwerke Bochtna AG, Bochu»

Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Werk Salsgitter, Peia«

Stahlwerke Röchling-Borbach QabU, Völklingan-Saar

Stahlwerke Süd»estfalen AG, Werksgruppe Siegen, Siegen

Thyssen Edelstahlwerke AG, Krefeld

Thyssen EdelStahlwerke AG, Witten

Thyssen Niederrhein AG, Werk Duisburg, Duisburg

Thyssen Niederrhein AG, 0berhau8«n

■

Untersaobungsergebnisse (geordnet nach steigenden Wert)i

(Laboratoriaxsmittelwerte aus je 4 Bestiaanagen) (Gehalte in ppa)
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Untersnchungsverf a h r a n i

Element Lfd. Mr.

(Laboratoriuasaittelwert)

Verfahren

1, 2, 4

3, 5, 6

Coulo«etrisohe BestiaMingi Verbrsnnungsverfahren

Koaduktomatrische BestÜMing; Verbrennwagsvarfahren
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Eleaent IS6.. Br. Verfahren

(Laboratorin»SMittelwert)

Si 1, 2, 4, 5, 6 Pbotoaetriei kolybdänblau, mit Extraktion

3 Plwto»etrie) Uolybdänblau, ohne Extraktion

Hn 1, 2, 3, k, 5, 6 Photo««tri«j Psrjodat, Extraktion dss Eis«as

p 1,2,5,'t,5,6 Photonetriej Bolybdatovanadat-Ko«pl»x, «it Extraktion

S 1, k Photo»ttriej ilathylaablau, Säaralösungsrarfahrai)

2 Coulometriei Verbraanungsvarfahrtn

3 Aikalia«trie| Veroreonaagsrerfahrsn

55 6 Konduicto««trie; Verbrennungs»8rfalir«n

AI 1, 2, 5, 't, 5, 6 AtoBabsorption; Extraktion das Eis«ns

Co 1, 2, 5, 4, 5, 6 PhotoBetrioi «itroso-R-Sali

Cr 1,2 llaßanalysa (Poteatioa«tri«)| Extraktion des Eisens

j Ptotoaatrisoh; Diphanylcarbazid

4, 5 AtoHabsorption

Cu 1, 3, 4, 5, 6 Photoaatriej 2,2'-ßiohinolyl, Extraktion

2 AtoBabsorption

Mo 1, J, 3, *, 5, 6 Photoaetria; Reduzierter Thiooyaaatkoaplex,

Extraktion

N 1, 2, 4 WärmeleitfähigkeitsHassung, Sohnelxsn i« Qraphit-

ti«g«lt Trägergas-Vorfahron

3, 5, 6 Photonetri«; Indophaaolblau

Ni -1, * PhotoH«trioj Diac«tyldioxi»

2, 3, 5, 6 Ato«ab»orption

V 1 Photoaetrioi Disethylnaphthidin

2 Photoaetriai 8-Hydroxyohioolin

3 PliotoBatriej N-£enzoylphenylhydroxylaain,

Extraktion das Eisens

k Atooabsorption




