Bundesanstalt flir Materialprifung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87
ausverkauft / out of stock

PRUFSCHEIN

Analysenkontrollprobe Nr. 208
Mg Al 6

Silizium 0,108l %
Mangan 0,088 %
Eisen 0,019 %
Kupfer 0,131 %
Titan <0,001 %
Zink 0,84 %
Aluminium Big 12 %
Zinn (0,0033) %
Magnesium (Rest)

() - Richtwerte

Berlin-Dahlem, den 19
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