ausverkauft / out of stock

Bundesanstalt fiir Materialpriifung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

PRUFSCHEIN

Analysenkontrollprobe Nr, 209
G 41 Si 10 Mg

Silizium 9,65 %
Mangan 0,36 %
Eisen 0,18 %
Kupfer 0,004 %
Titan 0,023 %
Zink 0,021 %
Magnesium 0,31 %
Aluminium (Rest)

Berlin-Dahlem, den 19

Abteilungsleiter
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